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OBJETIVO

El objetivo principal de este estudio es investigar qué ocurre en un hormigón autocompactante cuando se le sustituye

el filler por escoria de fondo de la central térmica de Andorra, además de comprobar si el comportamiento

autocompactante varía cuando estos componentes varían en diferentes porcentajes.

Después de este estudio, se examinará la sustitución de la escoria por cal apagada para ver la reacción, se realizara

con el hormigón con mejores resultados de obtenidos en la primera fase.

· Preparación de la muestra

· Granulometrías

· Equivalente arena

· Ensayo de docilidad

ENSAYOS PREVIOS AL ESTUDIO

ENSAYOS A COMPRESIÓN

· Hormigón autocompactante con sustitución de filler por escoria de fondo

Gráfica de HAC con escorias a 90 díasGráfica de HAC con escorias a 28 días

CONCLUSIONES

· El HAC presenta un buen comportamiento en la sustitución del filler por escoria de fondo de central térmica de Andorra.

· A medida que aumenta la sustitución aumenta la resistencia del hormigón, hasta el 80%, llegando en este punto a las

mayores resistencias

· El hormigón sigue presentando su característica de autocompactante aunque a medida que se añade escoria se ve

perjudicado en su compacidad.
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